
PRUEBA

APARIENCIA -------

COLOR ------- BLANCO Y COLORES

ASTM D-2369 56- 59 % peso

DENSIDAD ASTM D-1475 1.0 -1.2 g/cc

ASTM D-2196 1000 - 1400 cps.

BRILLO 60 ASTM D-523 90 +/- 5 %

ASTM D-1640 15 - 30 minutos.

ASTM D-1640 4 hrs. (max.)

ESTABILIDAD EN EL 
ENVASE

ASTM D-1640 12 meses.

FLEXIBILIDAD ASTM D-522 PASA

ADHERENCIA AL SUSTRATO ASTM D-3359 100%

ASTM B-117 SIN DETERIORO

ALGUNO




