
PRUEBA

APARIENCIA -------

COLOR ------- BLANCO

ASTM D-2369 31 - 35 %PESO

DENSIDAD ASTM D-1475 0.98 - 1.01 g/cc

ASTM D-2196 10000 - 12000 cps.

pH ASTM E-70 7.0 - 8.0

ASTM D-1640 25 - 30 minutos

ACABADO ------- SATINADO

PRUEBA

APARIENCIA PASTOSA

COLOR ------- BLANCO

ASTM D-2369 74 - 76 % PESO

DENSIDAD ASTM D-1475 1.4 - 1.6 g/cc

pH ASTM E-70 8.0 - 9.0

SECADO AL TACTO @ 25 ASTM D-1640 25 - 35 minutos.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE ASTM D-1849 6 meses.




