
PRUEBA

APARIENCIA -------

COLOR -------

ASTM D-2369 59-64 %PESO

DENSIDAD ASTM D-1475 1.18 - 1.22 g/cc.

ASTM D-2196 1500 - 2500 cps.

ESTABILIDAD EN ENVASE ASTM D-1849

ASTM D-1640

ASTM D-1640

PRUEBA

APARIENCIA ------- SEMI-VISCOSO

COLOR ------- AMARILLO

ASTM D-2369 45 - 50 % PESO

DENSIDAD ASTM D-1475 0.95 - 1.00 gr/cc

ASTM D-2196 10000 - 15000 cps.

ESTABILIDAD EN ENVASE ASTM D-1849

ASTM D-1640 30 - 40 minutos

ASTM D-1640 24 hrs.




